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Lube Clean – 810 Trial Report 
Company : U Company 
Address : Chinburi 
Project : Test Lube Clean 810 
Reporter : Asamaporn Jantarakul 

 
 
 

Product : Lube Clean 810 
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ขั้นตอนการทดลอง 
 

1. เทน ้ายาลา้ง Lube Clean 810 ลงใน tank จุ่ม 
 

 
 

2. จุ่มช้ินงานลงในน ้ายาประมาณ 1 นาที 
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3. เม่ือครบ 1 นาที หยบิช้ินงานข้ึนมา และตั้งพกัใหช้ิ้นงานแหง้ 
 

        
 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
การทดสอบน ้ายาลา้ง  Lube Clean 810 

 เม่ือตั้งช้ินงานใหแ้หง้ จะเห็นไดว้่า ช้ินงานท่ีลา้งดว้ย Lube Clean 810 สามารถลา้งคราบน ้ามนัข้ึนรูป
ไดห้มด  ตามจุดประสงคข์องลูกคา้ 


